DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE UNA RESINA
1. Se miden 50 ml. de la resina en una probeta. este volumen se mide en húmedo, por lo que la resina deberá estar completamente mojada.

2. Se vacía el volumen de resina en la columna que se emplea para esta determinación.

3. Se prepara un solución de cloruro de sodio al 10%, disolviendo 10 gramos de sal en 100 mililitros de agua. Se prepara el volumen de solución que se va a emplear de acuerdo al numero de muestras de resina que se van a analizar.

4. Se lavan los 50 ml. de resina con 100 ml. de solución de sal, haciendo fluir cinco veces la solución de sal por la columna que contiene la resina.
5. Después se lava la resina de la columna con un litro de agua destilada o desmineralizada.

6. Se prepara también una solución de cloruro de calcio, disolviendo 4 gramos de CaCl2 anhidro en 100 ml. de agua. Se prepara el volumen de solución que se va a emplear de acuerdo al numero de muestras de resina que se van a analizar y además se deberá tener un volumen residual para determinar dureza en esta solución. 

7. Se hace fluir un volumen de 100 ml. de la solución de cloruro de calcio preparada, por la columna que contiene la resina. Esto se hace cinco veces.
8. Se toma la muestra de solución de cloruro de calcio antes y después del paso por la resina, y se titula para determinar dureza del agua antes y después del paso por la resina.

9. Determine la capacidad de adsorción de la resina en gramos de dureza como carbonato de calcio por litro de resina.
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1: En una columna vacíe 50 ml. de resina

2: Lave con una solución de NaCl y después con agua

3: Pase la solución de cloruro de calcio por la columna de resina

4: Se titula la solución de cloruro de calcio por dureza antes y

después del paso por la resina
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